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1. Учебные и воспитательные цели

1. Освоить методику изготовления цельнолитых каркасов бюгельных протезов.

2. Изучить особенности изготовление цельнолитых каркасов бюгельных протезов на огнеупорных моделях.

3. Ознакомить и освоить применение инструментов и материалов, предназначенных для изготовления цельнолитых бюгельных протезов на огнеупорных моделях. 

2.Материальное оснащение

1. Инструменты для обследования зубов – стоматологическое зеркало, зонд, пинцет.

2. Стоматологическая установка «Melorin».

3. Учебные и наглядные пособия:

1) учебная литература

2) дополнительная литература

3) методические разработки кафедры

3. Общие методические указания
	№ п/п
	Перечень учебных вопросов

	1
	Лабораторно-технические особенности при изготовлении цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели 

	2
	Сложности при изготовлении цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели

	3
	Возможные ошибки при изготовлении цельнолитых каркасов бюгельных протезов на огнеупорной модели на лабораторно-техническом этапе


4. Вопросы, изученные ранее, необходимые для усвоения данной темы

1. Анатомо-топографическое строение зубов человека.

2. Обследование стоматологических больных при патологии твердых тканей зубов.
3. Оттискные материалы в ортопедической стоматологии.
4. Материалы, применяемые для изготовления огнеупорных моделей.
 5. Ход занятия

Отличительные особенности изготовления цельнолитых бюгельных протезов от изготовления каркасов на огнеупорной модели
     Изготовления каркасов бюгельных протезов имеет свою историю, которая тесно связана с общим технологическим прогрессом. От грубых паяных до ажурных цельнолитых на керамических моделях – такой путь совершенствования бюгельных протезов (Курляндский В.Ю. 1965г.).

 Методы изготовления каркаса бюгельного протеза:

1. Изготовление цельнолитого каркаса бюгельного протеза:

А. Изготовление цельнолитого каркаса при отливке его без модели.

     После получение слепков, отливают модель из высокопрочного автоклавного гипса. С помощью параллелометра изучают модель для определения расположения кламмеров. Затем на модели наносят чертеж будущего протеза. При помощи стандартных восковых заготовок моделируют каркас протеза. Закончив моделировку к модели протеза, прикрепляют литники с восковыми шарами. Снимают восковой базис с модели и осторожно обмазывают его маршалитом со смесью этилсиликата. Маршалитовая смесь наносится 2-3 раза и посыпается кварцевым песком крупного помола. По затвердевании смеси восковую заготовку упаковывают в отливочную кювету с огнеупорной массой.

     Кювету устанавливают на электроплиту, выплавляют воск, а затем в муфельную печь, в которой при температуре 800-1200 градусов выжигают воск и подготавливают кювету к заливке металлом. Металл заливают в аппарате с центробежной силой. Кювету охлаждают на воздухе, извлекают протез, шлифуют и полируют. Заканчивают изготовление протеза расстановкой зубов.

Б. Изготовление цельнолитого каркаса при отливке его на огнеупорной модели.

     После получение слепков, отливают модель из высокопрочного автоклавного гипса. Модель изучают в параллелометре. Подготавливают модель для дублирования, для сего все ретенционные места у зубов заполняют мольдином. Модель в специальной разборной кювете заливают разогретой гидроколлоидной массой. После застывания массы и кюветы извлекают модель. В середине слепка устанавливается металлический полый конус, затем отливают модель и огнеупорной массы. От слепка отделяют гидроколоидную массу.

     Отлитую модель высушивают в муфельной печи при температуре 200 градусов. Закрепив модель в специальном растворе, производят моделировку из воска каркаса протеза. Устанавливают литники так, чтобы они образовывали конус.

     Стенки кюветы обкладывают листовым асбестом. Кювету нагревают до 1200 градусов и заполняют расплавленным металлом. Из остывшей кюветы извлекают каркас, который шлифуют и полируют. 
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Тестовые вопросы 

1. К 4 типу кламмеров Нея относятся:
-1. кольцевой

+2. одноплечий с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на самом плече

-3. двуплечий кламмер с окклюзионной накладкой
2.  Расположение дуги бюгельного протеза на нижней челюсти в области передних зубов:
-1. выше шеек сохранившихся зубов

+2. на средине между шейками зубов и переходной складкой

-3. на уровне шеек сохранившихся зубов
3.  Протяженность дуги бюгельного протеза на нижней челюсти определяется:
-1. состоянием зубов, ограничивающих дефект

-2. величиной дефекта

+3. топографией дефекта и его величиной
4. Толщина дуги бюгельного протеза на верхней челюсти составляет:
-1. 3,0-4,0 мм

-2. 2,0-2,5 мм
+3. 1,0-1,5 мм

5. Что представляет собой кламмер Кемени?
-1. кламмер, который является отростком базиса, располагающимся почти у са​мой переходной складки
-2. кламмер, имеющий окклюзионную накладку и два плеча
+3. кламмер, который представляет собой отростки базиса протеза, прилегающие к зубам ниже экватора с вестибулярной стороны
6.  Кламмер 1-го типа в системе Нея используется при расположении межевой линии:
+1. когда она проходит по щечной или язычной поверхности зуба, примерно посередине коронки в зоне, прилегающей к дефекту и несколько приближаясь к десне в пришеечной области

-2. высоко на контактной поверхности зуба, обращенной к дефекту

-3. на щечной поверхности зуба ближе к жевательной поверхности
7.  Фиксация бюгельного протеза обеспечивается за счет:
-1. окклюзионной накладки

-2. стабилизирующей части плеча кламмера

+3. ретенционной части плеча кламмера
8.  К первому типу кламмеров Нея относят кламмер:
-1. Бонихарта

+2. Аккера

-3. Бонвиля

9. Кламмер 2-го типа по Нею используется:

+1. межевая линия проходит высоко в ближайшей к дефекту зоне и опущена в отдаленной зоне

-2. межевая линия проходит низко по контактной поверхности, обращенной к дефекту

-3. межевая линия проходит по щечной поверхности посредине коронки зуба
10. Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти представляет металлическую полоску шириной:
-1. 5,0-6,0 мм

+2. 2,0-3,0 мм

-3. 1,0-1,5 мм

Ситуационные задачи 

1.  Пациент К., 55 лет. Имеется двусторонний концевой дефект В/Ч, со значительной атрофией альвеолярного отростка. Как должны проходить границы базиса протеза в данном случае?

Ответ:

При концевых дефектах зубного ряда и резкой атрофией альвеолярного отростка площадь базиса увеличивается за счёт его ширины в сторону полости рта. Со стороны преддверия вестибулярный край должен заканчиваться у переходной складки, а по длине захватывать бугры верхней челюсти.

2.  Пациент К. предъявляет жалобы на неудовлетворительную функцию бюгельного протеза Назовите возможные причины балансирования протеза.

      Ответ:

       a)   неправильная склейка частей гипсового оттиска;

       b)   деформация рабочей модели;

       c)    небрежность во время полировки протеза;

       e)    недостаточная припасовка протеза;

       d)    отсутствие изоляции выраженного нёбного торуса.

3.  Пациент Р.,58 лет, предъявляет жалобы на затруднённое пережёвывание пищи, объективно:

               17 – 15 14 13 12 11      21 22 23  –   25  --  -- 

                --  --  --  44 43 42  --      --  32 33  34  --  --  --  

Можно ли при данном виде прикуса  в конструкцию протеза включать многозвеньевой кламмер?

Ответ: Нет, он будет мешать смыканию зубов и нарушать межальвеолярную высоту.

4.  Пациент А., предъявляет жалобы на затруднение приёма пищи. Объективно:

       17 -- 15 14 13 12 11    21 22 23 -- 25 -- --

       --  --  --  44 43 42 --     --  32 33 34 -- -- -- 

 Какой вид кламмера необходимо использовать при изготовлении бюгельного протеза на Н/Ч?

Ответ:В этом случае на Н/Ч отсутствует большинство жевательных зубов. Поэтому, чтобы не вызывать перегрузки оставшихся зубов, целесообразно жевательное давление распределить между ними при помощи многозвеньевого непрерывного кламмера. Он улучшает фиксацию протеза, делает его конструкцию более прочной. Кроме того, при отсутствии ещё 1-2 передних зубов их можно возместить искусственными зубами с укреплением на непрерывном литом кламмере.
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