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1. Учебные и воспитательные цели

1. Изучить показания к применению и различные методики изготовления комбинированных коронок на штампованной основе.

2. Освоить на практике препарирование зубов под различные виды комбинированных коронок. 

3. Овладеть навыками припасовки, наложения и фиксации пластмассовых коронок.

4. Выполнять общие принципы врачебной этики и деонтологии в клинике ортопедической стоматологии.

2. Материальное оснащение

1. Инструменты для обследования зубов – стоматологическое зеркало, зонд, пинцет

2. Стоматологическая установка «Melorin»

3. Бланки амбулаторных карт стоматологического здоровья

4. Учебные и наглядные пособия:

a. учебная литература

b. дополнительная литература

c. методические разработки кафедры

3. Расчет учебного времени

	№ п/п
	Перечень учебных вопросов

	1
	Показания и противопоказания к протезированию комбинированными коронками. Их преимущества и недостатки

	2
	Различные конструкции комбинированных коронок

	3
	Особенности препарирования зубов

	4
	Получение оттисков. Изготовление провизорной коронки.

	5
	Определение  центральной окклюзии

	6
	Припасовка металлической штампованной коронки 

	7
	Припасовка и фиксация готовой комбинированной коронки. Ошибки при изготовлении данного протеза.


4. Вопросы, изученные ранее, необходимые для усвоения данной темы

1. Анатомо-топографическое строение зубов человека.

2. Местное обезболивание в стоматологии

3. Обследование стоматологических больных при патологии твердых тканей зубов

4. Оттискные материалы в ортопедической стоматологии

5. Инструменты, применяемый для препарирования  зубов под коронку

6. Изготовление штампованных металлических коронок

7. Пластмассы, применяемые для облицовки металлических штампованных коронок

8. Режим полимеризации пластмасс

9. Цементы, используемые для фиксации коронок

     5.Общие методические указания 

	№ п/п
	Этапы занятия
	Место проведения
	Время 

(в мин.)

	1
	Проверка исходного уровня знаний
	Учебная комната 
	30

	2
	Тестовый контроль
	Учебная комната
	30

	3
	Инструктаж преподавателя
	Учебная комната 
	5

	4
	Самостоятельная работа студентов 
	Лечебный кабинет
	100

	5
	Решение ситуационных задач
	Лечебный кабинет
	5

	6
	Контроль результатов усвоения темы. Подведение итогов занятия
	Учебная комната
	45

	7
	Домашнее задание на следующее занятие
	Учебная комната
	5

	
	ВСЕГО: 
	
	203


6. Ход занятия

1. Показания и противопоказания к протезированию комбинированными коронками их преимущества и недостатки

Наряду с общими показаниями к протезированию искусственными коронками,

существуют показания к протезированию комбинированными коронками; их преимущества:    

· более эстетичны, чем полные металлические.

· просты в изготовлении

· щадящее препарирование опорных зубов

· низкая стоимость

 Недостатки:

· изменяется цвет пластмассы – она быстро «старит»

· обнажается или просвечивается металлический каркас

· не обладают достаточной прочностью

· у детей до 16 лет – не применяют

· воспаляется маргинальной пародонт.

· неточность в изготовлении облицовки (воск внутри коронки может деформироваться)

· придесневой ободок не соответствует физиологическим параметрам десневой щели.

· апроксимальные края «окошка» могут быть слишком выступающим или коротким – с недостатком механического сцепления мет. и пластмассы.

· зазоры между пластмассой и металлом.

2. Различные конструкции комбинированных коронок

1. С ослаблением вестибулярной поверхности

· по Белкину (окно с пришеечной дужкой)

·  по Зусмановскому (окно с полоской в области экватора зуба или ближе к окклюзионной поверхности) Зуб препарируют с уступом.

· Харьковская шкала (окно, дужка в области режущего края и зацепки с вестибулярной стороны – загибают, а бортик тоже загибается и припаивают к задней стенке пластмасса – толстая с уступом. Изготавливают на зуб со значительно разрушенной коронковой частью зуба.

· по Казарному (окно, без дужки пришеечной, вырезают продольные полоски с апроксим, и даже оральный поверхности и разгибают). При глубоком прикусе и наличии. Пластмассу утолщают, с уступом.

· по Рубинову – (вырезают часть окклюзионной поверхности, при мобильности прикуса).

· по Куриленко – врач сам вырезает окно по II посещении и просимой                силиконовой или                        массой («Тиодент»), дальше технология аналогична.

· по Павленко – когда расстояние между металлической коронкой и культей малое и изготовить нельзя, то нужно             культю быстротвердеющей пластмассой.  

2. Без ослабления вестибулярной поверхности

· коронка по Бородюку – используют специальные щипцы для создания козырька у шейки и в области режущего края, т.е. двухполюсное крепление пластмассы без ослабления вестибулярной поверхности.

· по Свердлову – делают Т-образный разрез по вестибулярной поверхности, которая не полируется, а покрывается клеем БФ-2, двуокисью титана, а затем пластмассой.

· по Цимбалюку – 2 горизонтальных распила на вестибулярной поверхности в области экватора.

· по Храбровицкому и Злоцкому – делают 2 разреза не до шейки, а до режущего края; приблизительно 2 мм. ширина полоски и отгибают внутрь коронки.

· по Кулаженко – делают шипы пробойником (идея принадлежит Демнеру и Цаповскому)

3. Особенности препарирования зубов

в 1-ое посещение – препарируют зуб как под штампованную металлическую коронку

во 2-ое посещение – после припасовки готовой коронки по общепринятой методике дополнительно сошлифовывают с вестибулярной поверхности и до половины апроксимальной слой твердых тканей с целью создания пространства для пластмассы.

       Когда изготавливают коронки без ослабления вестибулярной поверхности, то возможно препарирование в 1-ое посещение со значительным сошлифовыванием твердых тканей с вестибулярной и апроксимальной сторон.

4. Получение оттисков, изготовление провизорных коронок

       Оттискные массы: «Honigum», «Silagum», «Status Blue», «Экзафлекс», «Optosil», Xantopren – для рабочего оттиска.

       «Джи Си Экзабайт», «Memosil C.D.» - для фиксации прикуса

        После I клинического этапа – покрыть F-содержащим лаком «Multifluorid» или «Бифлюорид - 12».

        После II клинического этапа – изготовить временную коронку из «Luxa Form». Определение цвета коронки.

5. Определение центральной окклюзии

1. С помощью воскового базиса с прикусными валиками на II клиническом этапе.

2. С помощью оттискного материала для фиксации прикуса на I клиническом этапе.

6. Припасовка металлической штампованной коронки.

       По общепринятой методике А затем, в зависимости от конструкции коронки – вырезают отверстие в вестибулярной поверхности, заполняют коронку воском и накладываем на опорный зуб. Снимают общий оттиск.

7. Припасовка и фиксация готовой комбинированной коронки.

        Припасовка производится по тем же правилам, что и проверка пластмассовой коронки.

        Ошибки, наиболее часто встречающиеся при изготовлении комбинированной коронки:

1. Контакт с зубами – антагонистами только на пластмассовой облицовке.

2. Значительное погружение коронки с вестибулярной стороны под десну и воспаление маргинального пародонта

3. Нависающий край пластмассы

4. Просвечивание металла через пластмассу

5. Отлом и смещение культи гипсового зуба пи формовке пластмассового теста в кювету.

Фиксация производится по общепринятой методике на СИЦ, фосфат-цемент,

резинцемент и т.д.

7. Заключение   

В конце занятия преподаватель отвечает на вопросы студентов, подводит результаты устного разбора темы, решения ситуационных и тестовых задач, дает задание на следующее занятие.
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Тестовые вопросы 

1. Преимущества комбинированных коронок на штампованной основе.

  а.) высокая прочность   

+б.) просты в изготовлении           

+в.) щадящая препасовка опорных зубов

+г.)  низкая стоимость

  д.) высокая эстетичность протеза               

2. Недостатки комбинированных коронок на штампованной основе 

  а.) сложность в изготовлении

  б.) значительное препарирование опорного зуба

+в.) неточность в изготовлении облицовки

+г.) изменяется цвет пластмассы

+д.) зазоры между пластмассой и металлом

3. Конструкции комбинированных коронок

+а.) по Бородюку            

+б.) по Свердлову      

  в.) по Ахмедову             

  г.) по Рубинову      

+д.) по Зусмоновскому                    

4. Комбинированные коронки с ослаблением вестибулярной поверхности                                    

+а.) по Казарному
+б.) по Белкину
  в.) по Бородюку
+г.) по Рубинову
  д.) по Кулаженко

5. Комбинированные коронки без ослабления вестибулярной поверхности        

+а.) по Свердлову

  б.) Харьковская школа                          

+в.) по Цимбалюку

  г.) по Зусмановскому                                 

+д.) по Храбровицкому и Злоцкому     

6. Для снятия оттисков используют массы:                                  

  а.) «Charisma»                                         

+б.) «Optosil»

+в.) «Экзафлекс»

+г.) «Xantopren»                                           

  д.) «Valux-3m»                           

7. Для фиксации прикуса используют:                   

  а.) самотвердеющую пластмассу

  б.) серебряный припой         

+в.) восковый базис с прикусными валиками

+г.) оттискную массу «Джи Си Экзабайт»

  д.) «Сиэласт – 69»           

8. Для покрытия препарированных зубов используют:                      

+а.) фториак

  б.) лак «Изокол»

  в.) ЭДГА

+г.) «Бифлюорид – 12»

+д.) «Multifluorid»

9. Комбинированные коронки изготавливают:      

+а.) с уступом             

+б.) без уступа 

  в.) только на предварительно депульпированные

  г.) при обезболивании зубов во всех случаях

  д.) на все группы зубов  
       10. При изготовлении комбинированных коронок окклюзионную поверхность препарируют на:

  а.) 1-1,5 мм.

  б.) 0,5-0,7 мм

  в.) 0,4-0,6 мм

+г.) 0,28-0,3 мм

+д.) толщину коронки

Ситуационные задачи 

1. Через неделю после фиксации комбинированной коронки пациент обратилась с жалобами на боли в зубе, покрытой коронкой при накусывании, отечность и кровоточивость десны в области протеза. В чем причины данной патологии?

2. Через месяц после фиксации комбинированной коронки произошел откол пластмассовой облицовки. Какие ошибки при изготовлении коронки были допущены?                                                

3. Пациент обратился с жалобами на отлом пластмассовой коронковой части штифтового зуба. Объективно: зубной ряд верхней и нижней челюстей сохранен. Фронтальные зубы верхней челюсти перекрывают нижний более ½ длины их коронок. Коронковая часть 1 зуба верхней челюсти слева полностью отсутствует по уровню десневого края, твердые ткани корня не размягчены. Внекорневая часть штифта выстоит на 3,5 мм, петлеобразно изогнута. По рентгенограмме корневой штифт введен на 2/3 длины корня, периапикальных изменений нет. Поставьте диагноз, укажите ошибки в выборе конструкции, определите врачебную тактику по устранению дефекта коронковой части.

PAGE  
2

